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烟台白马包装有限公司.

山东烟台市福山区电信路222号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 易优家抗菌密实袋优宝贝.

SGS工作编号 :. TP16-005703 - TJ .

型号 :. M号 200X250+底部60X0.06MM  包装数量25条/盒.

客户参考信息 :. 其它型号：S号 150X145+底部60X0.05MM  包装数量30条/盒.

L号  270X275+底部80X0.06MM  包装数量25条/盒.

批号 :. 20160712-1.

主要成份 :. PE.

制造商 :. 烟台白马包装有限公司.

样品接收日期 :. 2016年07月22日.

测试周期 :. 2016年07月22日 - 2016年07月29日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

备注: 根据客户申请, SGS出具了此中文报告, 英文版本可根据客户要求提供. (The Chinese test report is issued 

          according to the applicant’s request. The English version is available from SGS if further needed) .

Reabeca Zhou周艳.

批准签署人.
.

通标标准技术服务（天津）有限公司
授权签名.



测试报告. No. TSNEC1601315402  日期: 2016年07月29日. 第2页,共4页.

测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. TSN16-013154.002 透明塑料部位（印刷部位未测试）.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

双酚-A.

测试方法 :. 参照US EPA 3550C: 2007,采用HPLC-DAD-MS进行分析..

测试项目. 单位. MDL.

mg/kg.

002.

1 ND双酚-A.

这项测试由SGS上海化学实验室操作。.
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样品照片:.

TSNEC1601315402

TSN16-013154.002 .

TSNEC1601315402

.

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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