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客户名称: 浙江优全护理用品科技有限公司 

客户地址: 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区 999 号 

 

样品名称:  易优家亲雅婴儿棉柔巾 

批号/生产日期: / 

生产商: 浙江优全护理用品科技有限公司 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

以上样品和样品信息由客户提供并确认以上样品和样品信息由客户提供并确认以上样品和样品信息由客户提供并确认以上样品和样品信息由客户提供并确认。。。。 

 

SGS 工作号: SHCPCH171007510-2 

SGS 参考号: SL517252771212TX 

样品接收日期: 2017-10-26 

样品测试时间: 2017-10-26 ~ 2017-11-02 

 

测试要求测试要求测试要求测试要求:  

根据申请者的要求: 

1) 理化测试: 纤维含量 

 

测试方法测试方法测试方法测试方法:  

1) 纤维含量 :FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.4-2007 

 
 

测试结果测试结果测试结果测试结果: 

请见下页 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

除非另有说明除非另有说明除非另有说明除非另有说明，，，，本检验结果仅对测试样本检验结果仅对测试样本检验结果仅对测试样本检验结果仅对测试样负责负责负责负责。。。。未经检验机构同意未经检验机构同意未经检验机构同意未经检验机构同意，，，，委托人不得擅自使用检验委托人不得擅自使用检验委托人不得擅自使用检验委托人不得擅自使用检验结果进行不结果进行不结果进行不结果进行不

当宣传当宣传当宣传当宣传，，，，未经书面批准未经书面批准未经书面批准未经书面批准，，，，不得复制不得复制不得复制不得复制（（（（全文复制除外全文复制除外全文复制除外全文复制除外））））检测报告或证书检测报告或证书检测报告或证书检测报告或证书。。。。 

 
 
 
 
 
……………………… 

通标标准技术服务（上海）有限公司 

授权签字人 郁琼花 
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测试结果测试结果测试结果测试结果: 

测试项目 单位 测试方法 测试结果 

纤维含量 棉 % 1) 100 

 

样品描述样品描述样品描述样品描述: 袋装物 

 

 
 

检测报告仅用于客户科研检测报告仅用于客户科研检测报告仅用于客户科研检测报告仅用于客户科研、、、、教学教学教学教学、、、、内部质量控制内部质量控制内部质量控制内部质量控制、、、、产品研发等目的产品研发等目的产品研发等目的产品研发等目的，，，，仅供内部参考仅供内部参考仅供内部参考仅供内部参考。。。。 

 

*** 报告结束*** 


