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批     准： 

 

 日     期： 2023年 01月 06日 

 

 

吴秀宏 

技术负责人   
 

上海华测品标检测技术有限公司    上海市闵行区万芳路 1351号  
 

委托单位： 烟台白马包装有限公司 

地    址： 山东省烟台市福山区电信路 222号 

 

样品信息: 

样品名称 ： 保鲜膜 

CTI样品编号 ： CO25102001 

材质 ： 聚乙烯 

样品数量 ： 6 个 

样品状态 ： 完好 

样品接收日期 ： 2022年 12月 21 日 

样品检测日期 ： 2022年 12月 21 日～2023年 01月 05日 

 

检测部位描述: 保鲜膜 

  

检测项目：  正己烷提取物 

  

检测结果： 请参见下页。 

  

检测结论： 经检验，所检项目符合 FDA 21 CFR 177.1520《烯烃聚合物》标准规定的技

术要求。 
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   检测结果： 

序号 检测项目 单位 检测结果 检出限 标准要求 结论 检测方法 

1 

正己烷提取物 

50℃,2h % 0.96 0.100 
5.5% 50℃

下 
符合 

FDA 21CFR 

177.1520 

 

 

注意： 

1.报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章，或经涂改，以及复印报告未加盖红色检验

检测专用章均视作无效； 

2.未经本公司批准，不得部分复制本报告； 

3.样品及相关信息由客户提供，本报告检测结果仅对受检样品负责； 

4.不得擅自使用检测结果进行不当宣传； 

5.如果对检测结果有异议，请于收到报告之日起 7个工作日内提出，逾期不予受理。 

6.扫描报告首页二维码，或登陆官方网站 https://mycti.cti-cert.com 输入报告编号和报告首

页验证码，即可查询报告真伪；如有疑问，请联系邮箱：fdd.checkreport@cti-cert.com。 

*** 报告结束 *** 
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