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烟台白马包装有限公司 报告抬头公司名称 

地    址 山东省烟台市福山区电信路222号 

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认 
保鲜袋 样品名称 
聚乙烯 材料名称 
烟台白马包装有限公司 客户 
烟台白马包装有限公司 供应商 

样品接收日期       2022.12.21 
样品检测日期      2022.12.21-2022.12.26 

检测要求 根据客户要求, 对所提交样品中的邻苯二甲酸酯, 双酚A (BPA)进行测试。 

检测依据      请参见下页。 

检测结果 请参见下页。 

No. R561864274

上海市闵行区万芳路1351号上海华测品标检测技术有限公司 

实验室经理 

陈凯敏 

2022.12.26 日    期 批    准 

审    核 主    检 
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检测依据 

测试项目 测试方法 测试仪器 

参考EN 14372:2004(E) GC-MS 邻苯二甲酸酯 

参考US EPA 3550C:2007 & US EPA 8321B:2007 LC-MS-MS/LC-MS 双酚A (BPA) 
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检测结果 

测试项目 结果 方法检出限 

邻苯二甲酸酯 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 

CAS#:84-74-2 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) 

CAS#:85-68-7 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) 

CAS#:117-81-7 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) 

CAS#:117-84-0 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) 

CAS#:28553-12-0,68515-48-0 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) 

CAS#:26761-40-0,68515-49-1 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) 

CAS#:131-11-3 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) 

CAS#:84-66-2 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二丙酯(DPrP) 

CAS#:131-16-8 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 

CAS#:84-69-5 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二戊酯(DPP/DPENP) 

CAS#:131-18-0 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二庚酯(DHP) 

CAS#:3648-21-3 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) 

CAS#:84-61-7 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二异辛酯(DIOP) 

CAS#:27554-26-3 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二壬酯(DNP) 

CAS#:84-76-4 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二己酯(DNHP/DHEXP) 

CAS#:84-75-3 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP) 

CAS#:117-82-8 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二异戊酯(DIPP) 

CAS#:605-50-5 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二苄酯(DBzP) 

CAS#:523-31-9 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二苯酯(DPhP) 

CAS#:84-62-8 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二丙烯酯(DAP) 

CAS#:131-17-9 
N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸双十一烷酯(DUP) 

CAS#:3648-20-2 
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检测结果 

N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸正辛正癸酯(nDnOP) 
CAS#:119-07-3 

N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二癸酯(DnDP) 
CAS#:84-77-5 

N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯
(BMPP) 
CAS#:146-50-9 

N.D. 100 mg/kg *邻苯二甲酸烷基酯(C7-11支型和线性
结构)(DHNUP) 
CAS#:68515-42-4 

N.D. 100 mg/kg *邻苯二甲酸烷基酯(C6-8支型结构,C7
富集)(DIHP) 
CAS#:71888-89-6 

N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP) 
CAS#:117-83-9 

N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP) 
CAS#:605-54-9 

N.D. 100 mg/kg *支链和直链1,2-苯二羧二戊酯(BADP) 
CAS#:84777-06-0 

N.D. 50 mg/kg 邻苯二甲酸二（2-丙基庚）酯(DPHpP) 
CAS#:53306-54-0 

测试项目 结果 方法检出限 
N.D. 1 mg/kg 双酚A(BPA) 

样品/部位描述 无色透明塑料膜 

备注： -*:由于这些物质是UVCB物质(未知成分或可变成分的，复杂反应物或生物材料的 
物质)，由各种不同的成分组成，所以这些物质的测试结果是由选定的具有代表性的 
物质的主要组成成分的测试结果换算而来的。 
-N.D. = 未检出 (小于方法检出限) 
-mg/kg = ppm = 百万分之一 
本报告中的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。 注释: 
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检测流程 

1. 邻苯二甲酸酯 

2. 双酚A (BPA) 
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样品图片 

声明： 
1.  检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效； 
2.  报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI未核实其 
真实性； 

3.  本报告检测结果仅对受测样品负责； 
4.  未经CTI书面同意，不得部分复制本报告。 
 

*** 报告结束 *** 
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