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报告抬头公司名称 烟台白马包装有限公司

地 址 山东省烟台市福山区电信路 222号

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称 百洁擦

材质 聚氨酯海绵+百洁布

样品量 2包
样品接收日期 2022.09.22
样品检测日期 2022.09.22-2022.10.09

测试内容：

根据客户的申请要求，具体要求详见下一页。

批 准 日 期 2022.10.09

李玲君

技术经理

No. T406677732
天津华测检测认证有限公司 天津市东丽经济开发区五经路 3号
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样品描述：百洁擦

检验项目 检测方法 判断依据 单位 技术要求 测试结果 单项判定

长度偏差

（标称：100mm）

Q/BMBZ

WX02-2017

Q/BMBZ

WX02-2017

mm ±2 0 符合

长度偏差

（标称：70mm）
mm ±2 -1 符合

高度偏差

（标称：45mm）
mm ±2 ﹢1 符合

外观 /
Q/BMBZ WX02-2017

3.1
符合 符合

海绵的回弹性 %
百洁布海绵应回复至

原厚度的 90%以上
100 符合

粘合牢度 /
Q/BMBZ WX02-2017

3.4.1 3.4.2

百洁布与海绵

均不分离
符合
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样品图片

声明：

1.检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑章无效;
2.报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供,申请者应对其真实性负责,CT未核实其真实

性；

3.报告检测结果仅对受测样品员责;
4.未经 CTI书面同意,不得部分复制本报告；

5.所有测试项目均在标准规定的环境下测试,有注明除外；

6.除客户要求外,本报告的检测结果和符合性判定不考虑测量结果的不确定度。

7.本报告所检项目不在 CMA 范围内，报告中的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研

发等目的用。

*** 报告结束 ***
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